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The Technology Provider

Walzverfahren
Umweltfreundliche Herstellungsprozesse & Lebensdauersteigerung von rotatorischen Bauteilen
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 Lebensdauersteigerung von Komponenten 
 Reduzierte Produktionskosten
 Ressourcenschonende Trockenbearbeitung 
 Minimaler Ausschuss

 Glattwalzen Zur Substitution von Honen oder 
Super-Finishing

 Festwalzen Zur Substitution von Härteprozessen

 Richtwalzen Zur Substitution von Biegerichten

… erzielen Verbesserungen von  

 Korrosionsbeständigkeit 
 Bauteilfestigkeit
 Oberflächenqualität
 Abmaßen und Geometrien

von z.B. Antriebsstrangkomponenten

Lebensdauersteigerung von rotatorischen Bauteilen

Effiziente & nachhaltige Herstellungsprozesse für Ihre Produktivität  

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Richtwalzen Radialschlag der 
Lagerflächen

 100% TIR < 0.020 mm 
 Null Ausschussrate

Bohrdrücken Hohlkörper

 Reduzierter Materialbedarf
 Einbringung Kühlkanäle

Hochleistungswalzen der Lagerflächen

 Ermöglicht direkte Innenlagerung auf Welle/ Entfall 
Innenring

 Einsatz eines kleineren Wälzlagers
 Letztlich Einsatz von kleineren, leichteren Rotorpaketen 

und Stator-Gehäusen (oder mehr Leistung bei gleicher 
Baugröße)

Glattwalzen von Dichtflächen

 Höhere Lebensdauer
 Absolute Dichtheit

Festwalzen von Einkerbungen und 
Übergangsradien

 Deutliche Erhöhung der 
Dauerfestigkeit

 20% höheres Torsionsmoment

Lebensdauersteigerung von rotatorischen Bauteilen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Festwalzen
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 Festigkeitssteigerung durch Festwalzen optimierter Übergänge
 Steigerung des Biegemoments von z.B. Achslagern
 Steigerung des Torsionsmoments von z.B. Rotorwellen 
 … oder anderer rotierenden Bauteile.

Rotorwelle aus Guss

4.39 kg 2.98 kg

Festigkeitssteigerung durch Festwalzen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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 Kalibrierwalzen von Verzahnungen bringt positive 
Druckeigenspannungen in die Randzonen und 
verringert die Oberflächenrauheit resultierend in 
einer höheren Lebensdauer von Getriebebauteilen

 Festigkeitssteigerung durch Festwalzen optimierter Übergänge

 Steigerung der Dauerfestigkeit von 
hitzebeeinträchtigten Bereichen einer 
Schweißverbindung oder anderer 
rotationssymmetrischer Bauteile durch Festwalzen

Festigkeitssteigerung durch Festwalzen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Glattwalzen
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Ra 0.06 μm

Rz 0.45 μm
Rk 0.18 μm
Rpk 0.05 μm
Rvk 0.08 μm
Rmr(0.5μm) 99.4 %

Ra 0.36 μm

Rz 2.48 μm
Rk 1.19 μm
Rpk 0.26 μm
Rvk 0.76 μm
Rmr(0.5μm) 39.5 %

Superfinishing Glattwalzen

 Deutliche Überlegen des ein einstufigen Glattwalzens gegenüber Superfinishing bzw. Bandfinishen welches üblicherweise in 2 oder 3 
Stufen erfolgt

Verbesserung der Oberflächenrauheit durch Glattwalzen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Richtwalzen
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 Richtwalzen von Rotor- und Getriebewellen auf weniger als 20 μm Radialschlag

Verringerung des Radialschlags durch Richtwalzen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Richtwalzrolle

Stützrollen

Rotorwelle AntriebswelleGetriebewelle

Richtwalzen von rotationssymmetrischen Wellen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Hochleistungswalzen
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 Hochleistungswalzen von wälzbeanspruchten Maschinen- und 
Antriebskomponenten

 Die Lebensdauer vieler Antriebskomponenten eines 
Batterieelektrischen Fahrzeugs wird u.a. durch Ermüdungsschäden 
und Schäden infolge einer Mangelschmierung begrenzt

 Beiden Versagensmechanismen kann durch Einbringen von 
Druckeigenspannungen in die Randzonen der Lagerbahnen und 
durch Reduktion der Oberflächenrauheit entgegengewirkt werden, 
resultierend in einer bis zu dreifach längeren Lebensdauer

 Beim Hartwalzen wird die Randzone eines Bauteils mittels eines 
Walzkörpers bleibend plastisch verformt.

 Die Bauteiloberfläche wird geglättet, was einer Mangelschmierung 
entgegenwirkt und die Korrosionsbeständigkeit verbessert

Lebensdauersteigerung durch Hochleistungswalzen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Anwendungsfälle
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Getriebe SynchronringRotorwellen

Radnaben

Getriebewellen

Antriebswellen Bremsscheiben

Festwalzen von Antriebskomponenten

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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 Stärkung von Einkerbungen und Laufflächen

 Glätten von Laufflächen und Dichtflächen

 Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit

Festwalzen & Glattwalzen rotatorischer Bauteile

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Walzverfahren für Bremsscheiben

 Höhere Korrosionsbeständigkeit
 Längere Lebensdauer
 90% bessere Oberflächenqualität
 Besserer Planlauf

Glattwalzen & Richtwalzen von Bremsscheiben

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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 Richtwalzen von Turbinenwellen für die Luftfahrt auf unter 5 µm

Richtwalzen von rotationssymmetrischen Wellen

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen
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Kontakt
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Ihr Kontakt

Beratung & Verkauf

HEGENSCHEIDT-MFD GmbH
Daniel Knipping
Hegenscheidt Platz
D-41812 Erkelenz

+49 2431 86214 D.Knipping@nshgroup.com

+49 151 538 86214 

Gern beraten wir Sie zu Ihrem individuellen Projektvorhaben!

Verfahren im Überblick Glattwalzen Richtwalzen KontaktHochleistungswalzen AnwendungsfälleFestwalzen

https://www.hegenscheidt-mfd.com/
https://www.hegenscheidt-mfd.com/
https://de.linkedin.com/company/niles-simmons-hegenscheidt-group
https://de.linkedin.com/company/niles-simmons-hegenscheidt-group
https://www.youtube.com/channel/UCh8p7Gm_BTyyGywZ7JnNizQ
https://www.youtube.com/channel/UCh8p7Gm_BTyyGywZ7JnNizQ

